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Protokol o vysledku laboratornich zkousek ¢. 12/07/087
Stanoveni organickych latek (VOC) podle SOP 1/12

Zadavatel
Nazev zadavatele: Vyzkumny tstav pozemnich staveb, Certifikaéni spole¢nost s.r.o.
Kontaktni osoba: Ing. Lubomir Keim, CSc., feditel AQ 227
Adresa: Pra¥ska 16/810, 102 21 Praha 10

IC: 25052063 [ Tel.: 241412480 | Fax: 261217181 | E-mail: labor@vups.cz
i Zakazka
| C. jednaci:CZZP 18-1198/07 C. expertizy: 071183 |
Vzorek

C. vzorku: 12/07/087 — Flexibuild deska, varianta Basic (z4akladni typovi varianta)
Oznaceni (typ): dievo
1. Vyrobce: VUVL a.s. Maridnské ndmésti 1, 617 00 Brno
2. Dovozce:
Popis vzorku: deska testovaného materidlu o rozmérech 40x40 cm, zabaleni a oznaéeni dle pozadavki
SOP 1/12
Piedal: Pijjal: Datum prevzeti: Zkouska provedena ve dnech:
postou Ing. Petr Gajdo$ 21.8.2007 30.8.2007 — 13.9.2007

ProhliSeni laboratore
Vysledky méfeni a zkousek se tykaji pouze pfedmétu vySetfeni a nenahrazuji jiné dokumenty (napf. spravniho
charakteru), které jsou organy statmiho odbomného dozoru podle specifickych poZadavki vyZadovany. Bez
pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi zkuSebni protokol reprodukovat jinak neZ cely.
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Pozadované zkousky

Stanoveni VOC

ZkuSebni metoda:

Zkouska byla provedena podle standardniho operaéniho postupu &. SOP 1/12 (evid. pod pof. islem 23 v, Prirucce

kvality®)

Vysledek stanoveni:

12/07/087 - Flexibuild deska, varianta Basic

n Cislo slou¢enina Koncentrace | nejistota méreni”
vzorku [pg/m’] £ [ug/m’]
1 12/07/087 |terpen 32,8 7
2 n-alkany (smés) 4.3 1
Celkem 37,1 8

uvadénd standardni nejistota méfeni je potitana za pouZiti koeficientu k=2, coZ odpovida hladiné spolehlivosti cca 95 %.
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¥z, vyplyva, 3e se » vyrobku Flexibuild deska, varianta
ypovi varianta) firmy VUVL as. M

aridnské nimésti 1, 617 00 Brno
NEUVOLNUJT TERAVE ORGANICKE LATKY.

pro vzorky nadmi Posuzované, odpovidajici vysledkiim testu stanoven;
emise tékavych organickych latek a predlozené

a predlozené dokumentaci dodané do SZU zadavatelem — firmou
Vyzkumny stay pozemnich staveb, Certifikaéni spolecnost s.r.o.

Odzkouseng vzorky nebudou uschovany,

Y
STATMI ZLa8Y7 0 JaTaY Doc. PhDr Vladimir Kebza, CSc,

Centium 2401 vedouci Centra zdravi a Zivotnich podminek
a Zivotnicn poctiminelk

Srobarova 48
100 42 Praha 10
Prilohy:
1. Nazev priloh a pocet

a. Protokol o vyslediu laboratornich zkougek €. 12/07/087 - Stanoven; organickych
latek (VOC) podle SOP 1/12 (2 strany)
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